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申请单位 ： 东莞市鸿仁包装器材有限公司  
    
地    址 ： 东莞市黄江镇长龙管理区志中工业园F栋2楼  
 
 
以下样品及样品信息由申请者提供并确认 
 
样品名称 ： 打包带 
   
样品型号 ： / 
   
样品批号 ： / 
   
送样日期 ： 2021年8月10日   
   
完成日期 ： 2021年8月12日 
   
测试方法 ： 详见后续页 
   
测试结果 ： 详见后续页 
 
 
 

测试要求 结论 

标准 IEC 61249-2-21 中的无卤素要求 – 卤素 合格  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

审核：  

 

授权签字：
 

实验室高级工程师     技术经理 
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卤素的测试结果：  

测试项目 测试方法／仪器 
MDL 

(mg/kg) 
结果 

(mg/kg) 
限值 

(mg/kg) 

氟 EN14582-2016/ IC 50 N.D. -- 

氯 EN14582-2016/ IC 50 N.D. 900 

溴 EN14582-2016/ IC 50 N.D. 900 

碘 EN14582-2016/ IC 50 N.D. -- 

氯+溴 - - N.D. 1500 

备注：   
(1) 1 mg/kg = 1 ppm = 0.0001%  
(2) N.D. = 未检出(<MDL)  
(3) MDL = 方法检出限  
(4) “--” = 无规格值  
备注：测试检测报告仅用于客户科研、教学、内部质量控制、产品研发等目的,仅供内部参考。 
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卤素测试流程图： 
 

 

剪样/准备

样品称重

报告

在氧弹中燃烧

吸收

过滤

IC分析
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测试部位描述:打包带 
 
  
 
 样品照片 
  

 
注：此报告结果仅对测试的样品负责。 
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